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Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Spoiwo: zywica syntetyczna
Ziarno: elektrokorund cyrkonowy
Nasyp: petny

Srednica krazka mm: 125
Granulacja: 60

Srednica otworu mm : 22

V max m/s.: 80

Dopuszczalne obr./min.: 12 200
Typ: CS 565

Forma otworu: otwér promienisty

Opakowanie zawiera 25 krgzkéw.
Waga brutto kg: 0.600
Wysoko$¢ mm: 58

Szerokosc mm: 147
Dtugos¢ mm: 136

*LONGDESC*

KRAZEK FIBROWY CS565
GRANULACJA 60 125MM

6721

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Optymalne do szlifowania zgrubnego - krazki fibrowe Klingspor CS 565
Za pomoca krazkéw fibrowych CS 565 firmy Klingspor mozna szybko i efektywnie wykonywa¢ przede wszystkim szlifowanie

zgrubne.

3,23 zt

48 godzin
P8 F125 60Z
6721

4014855032556

Krazki te, ktére oprécz wysokiej agresywnosci charakteryzujg sie bardzo korzystnym stosunkiem ceny do jakosci, nadaja sie

do szlifowania

-stali,
-stali nierdzewnej
-innych metali.
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CS 565 jest dostepny w réznych ziarnistosciach, w wielu réznych rozmiarach i z otworami o réznych wielkosciach.

Agresywnos¢ i samoostrzenie: ziarno $cierne z elektrokorundu cyrkonowego

Ziarno krazkéw fibrowych CS 565 firmy Klingspor jest wykonane z elektrokorundu cyrkonowego.

Ziarno to jest bardzo wytrzymate, twarde i ma jednolita krystaliczng strukture.

Jest to ziarno samoostrzace sie, dzieki czemu krazki umozliwiajg uzyskiwanie doskonatych efektéw szlifowania przez dtugi
czas.

Wszystkie rodzaje ziarna Sciernego stosowane przez Klingspor sa wytwarzane metodami syntetycznymi.

Dzieki temu utrzymujg one zawsze takie same wtasciwosci i niezmiennie dobra jakos¢.

Duza ilo$¢ usuwanego materiatu jest zapewniona dzieki nasypowi petnemu, poniewaz ziarnem sciernym pokryta jest prawie
cata powierzchnia krazkéw fibrowych CS 565.

Poza tym wysoka gestos¢ nasypu zapewnia duzg zywotnos¢.

Petny nasyp z samoostrzacym sie ziarnem z elektrokorundu cyrkonowego umozliwiaja szlifowanie stali, stali nierdzewnej i
innych metali przy niewielkim zuzyciu krazka i po odpowiednio niskich kosztach.

Spoiwo zalewowe: mocna zywica syntetyczna o duzej przyczepnosci

Podobnie jak wszystkie inne materiaty $cierne firmy Klingspor, réwniez krazki fiborowe CS 565 maja spoiwo zalewowe
wykonane z zywicy syntetycznej.

Duza przyczepnos¢ umozliwia powstanie trwatego potaczenia miedzy podtozem a ziarnem Sciernym.

Spoiwo zalewowe z wytrzymatej zywicy syntetycznej chroni ziarno Scierne przed sitami bocznymi powstajgcymi podczas
szlifowania.

Réwnomiernos¢ warstwy zalewowej jest sprawdzana w firmie Klingspor z zastosowaniem techniki laserowej i poprzez pomiary
ciezaru w trakcie produkgji.

Réwniez pod wzgledem spoiwa zalewowego produkty firmy Klingspor charakteryzuja sie bardzo dobra jakoscig.

*PACKINFO*
*ADDINFO*

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

